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pomocy kwestionariusza-ankiety, ktorg roz-
prowadzano przez mlodziez szkolng wérdd
Indnodci micjscowe).

Kuaoéw, pow. Opatdw
Stanowisko 1

Stmowisko | w Kunowie majduje si¢ w zachodniej
cn;ﬁ:'mimczkz,podhﬂminacjaiwdo!neiczgéci
shocza terasy prawego brzegu rzeki Kamiennej. Oma-
wiany odcinek terenu o powierzchni kilkunastu ha na-
ey do ogrodkéw dziatkowych Kunowskiej Fabryki
Maszyn Rolniczych.

Przeprowadzone wiosna i jesienig 1959 r. na stano-
wisku 1 w Kunowie badania wykopaliskowe byly kon-
tynuacja rozpoczetych tu jeszcze w 1955 r. prac ba-
dawczych, w czasie ktérych w wykopie nr 1 odkryto sta-
nowisko z trzema ziemnymi piecami hutniczymi ®. Nie-
zaleinie od tego na duzym obszarze ogrodkow stwier-
dzono istnienie warstwy kulturowej okresu rzymskiego.
W czasie prowadzonych badari w roku 1955 natrafiono
rowniez na luzny kloc zuzla, ktory wskazywal na typ
pieca odrgbny od trzech kotlinek odkrytych w wy-
kopie 1%,

Poniewaz w trakcie dalszych badan nad starozytnym
hutnictwem $wietokrzyskim w rejonie Nowej Stupi,
Rudek, Lipska nie odkryto wigcej piecow analogicz-
nych do kotlinek kunowskich z wykopu 1, jak réwniez
nie natrafiono nigdzie na piece, ktore mialyby nawia-
zanie do luZno znalezionego kloca zuzla, konieczne bylo
kontynuowanie badaf na stanowisku w Kunowie dla
blizszego wyjasnienia powyzszych zagadniei zasygnali-
zowanych badaniami z 1955 1.

: K. Bielenin, Z badai nad staroiying produkciq
selaza w Malopolsce, Sprawozdania archeologiczne t. I11,
Wroclaw 1957, s. 191—206.

3 K. Bielenin, Dotychczasowe wyniki-badaii nad
fuzlem staroiytmym w rejonie Gor Swigtokrzyskich,
Wiadomosci Archeologiczne t. XXIV, Warszawa 1957,
z. 12, 8. 105.




Obok niejasnoéei zwigzanych z problematyka roz-
nych typéw piecdw hutniczych wystepujacych w obrgbie
pewnej niewielkiej przestrzeni, wyjasnienia wymagaly
réwniez zwigzane z nimi zagadnienia chronologii

Na terenach ogrodkoéw dziatkowych, obok warstwy
kulturowej okresu rzymskiego, stwierdzono réwniez
wystepowanie Sladéw osadnictwa wezeSniejszego —
kultury grobow skrzynkowych i podkloszowych .
W poéinocnej czgéci omawianego terenu natrafiono
w okresie migdzywojennym na cmentarzysko cialopalne
tej kultury, z ktérego niewielka czgéé zbadano w 1930 r.5,
a reszta ulegla zniszczeniu wskutek dzialania woéd
deszczowych ®.

Wykop 1

W roku 1955 w wykopie 1 (Ryc. 1) zalozonym nad
odslonigta przez erozjg warstwa kulturows okresu rzym-
skiego odkryto 3 ziemne piece hutnicze. Zbadane piece
znajdowaly sie w caloém w warstwie kultumwej zagle-
bionego w less obiektu :meszkalnego b Zachowa.na. po-
ludniowo-zachodnia cze$é odkrytego obiektu posiadala
zarys prostokata o wymiarach okolo 6 m dlugosci.

W warstwach szarej prochnicy otaczajgcej piece, jak
i wypehiajacej samo zaglebienie, znajdowalo si¢ duzo
ulamkdw zuzla soplowego (Tabl. 11, 6) oraz fragmenty
zuzla litego. Obok tego wystgepowala tu polepa z do-
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Ryc. 1. Kunéw, pow. Opatéw. Plan sytuacyjny wykopow.

Osobnym zagadnieniem bylo 2badanie zwiazkéw
warstwy kulturowej grobéw skrzynkowych z wystepu-
jacymi tu do$é licznie §ladami hutnictwa zZelaza, jak
rowniez zwiazkéw tej kultury z warstwa okresu rzym-
skiego.

Dla pelnego obrazu problematyki przedstawiamy w ni-
niejszym opracowaniu niepublikowane dotad mate-
rialy ceramiczne z badari w wykopie 1 oraz nowo uzy-
skane materialy z badafi w 1959 r. w wykopie 2, 2b,
3i5.

¢ 8. Nosek, Kultura grobéw skrzynkowych i pod-
kloszowych w Polsce poludniowo-zachodniej, Krakow
1946, s. 64, 111, 116, 118.

§ ). Fitzke, Materialy prehistoryczne z Sandomier-
skiego, Materialy prehistoryczne I, Krakow 1934,
s, 79—82. Z otchlani wiekdéw roczn. VI, Poznant 1931,
z. 4—S5, 5. 72.

* Relacja uzyskana od dr E. Dziewulskiego z Ku-
nowa.
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mieszkg cze$ci roslinnych. Ulamki polepy posiadaly
élady silnego spieczenia i ozuzlenia jednej powierzchni.
Niezaleznie od tego w warstwie znaleziono skorupy
rozbitych naczyn glinianych, ktdre majg zasadnicze zna-
czenie w okresleniu chronologii odkrytego stanowiska
piecéw hutniczych.

Inwentarz ceramiczny 2z warstwy przedstawia sie
nastgpujaco ®:

1. Fragment glebokiej miski, pomerzchme réwne,
gladkie, barwy brunatnej, §redn. wylewu 26 cm.

? K. Bielenin, Z badar ..., s. 98—103, ryc. 6 5. 98.

8 Materiat ceramiczny dziele najogdlniej na naczynia:
a) cienkoécienne (grub. $cian do 5 mm), b) éredniej gru-
bosci (grub. §. 5—8 mm), c) grubofcienne (grub. $§¢.
powyzej 8 mm). W obrebie powyiszego podzialu
wyrbiniam poszczegblne rodzaje naczyn i ich odmiany.
Domieszke, barwe i wypal podaje lacznie w obrgbie
rodzajéw i odmian.




2. Dwa f{ragmenty brzegow misek, powierzchnie
chropawe, barwa zewngtrz brunatna, wewnatrz czarna.
Grub. &. 5 mm, 6 mm, fredn. wylewu 10cm, 12 ¢cm
(Tabl. L, 9, 8).

3. Fragmen! gomnej czeici naczynia szerokootworo-
wego, powierzchnia zewnatrz chropawa, wewnatrz sta-
ranmic wygiadzoms, barwy brunatnej, Grub. $¢. 8 mm,
sredn. wylewna 15 cm (Tabl. 1, 2).

4 Dwa fragmenty gémej czeSci garnkéw szeroko-
otworowych o lekko wygietym brzegu, w jednym wy-
padkn powserzchnia wewnatrz gladka, zewnatrz schro-
powacona. w drugim — obustronnie nierbwna, szorstka.
Barwe powscrzchni szarobrunatna, glina z domieszka
éroboego thucznia. Grub. $¢6. 8 mm, 9 mm, Sredn. wy-
fewu 25, 2 om (Tabl. 1, 5, 4).

5. Fragment brzegu naczynia dwustozkowatego, po-
wieracheia obustronnie chropawa, szarobrunatna. Grub.
. 12 mm, Sredn. wylewu 20 cm.

6. Fragment naczynia rozchylonego ku gbérze z cy-
Sndryczng szyja. Powierzchnia obustronnie nierdwna,
czarna. Grub. &. 6 mm, fredn_ wylewn 20 cm (Tabl. L, 6).

7. Fragmeat brzuéca maczymia o powierzchni bru-
pawei. Grub. & S

& Dwz fragzenty brzufcs psczvii: 2) wykonanego
z giiny z grubg domieszky thacznia, powierzchnia barwy
SiwoCzarnel, zewneirzna znacznie schropowacona®.
Grub. &. 7 mm (Tabl. I, 14); b) wykonanego z gliny
z drobng domieszkg, powierzchnia zewnetrzna czerwo-
nawa, wewneirzna czarniawa (Tabl I, 7).

9. Dwa fragmenty naczyn grubosciennych: a) o po-
wierzchni zewnetrznej schropowaconej i nastepnie gla-
dzonej przez rgczne obmazywaniel®, wewnetrznej sta-

¢ W celowym schropowaceniu powierzchni zewnetrz-
nej naczyfi wyrdzniam nastepujace stopnie: a) lekkie
schropowacenie, gdy niewysuszong powierzchnie gli-
nianego naczynia schropowacano mechanicznie (np. przy
pomocy wilgotnej tkaniny), bez dodatkowego narzucania
na nia rozdrobnionej gliny, lub gdy narzucona warstwa
materialu gliniastego tworzyla na powierzchni naczynia
niewielkie fale i gruzelki; b) znaczne schropowacenie,
gdy na powierzchnie naczynia naloZono pewna ilo$é
materialu glinianego, nie zakrywajac nim jednolicie calej
powierzchni zewnetrznej naczynia; ¢) wydatne schropo-
wacenie, gdy cala powierzchni¢ naczynia pokrywa na-
foZona warstwa materialu glinianego grubosci do 4 mm:
d) silne schropowacenie — gdy grubo$é warstwy schro-
powacenia przekracza 5 mm. W obrgbie ¢ i d schropo-
wacenie moze by¢ bardziej lub mniej jednolite,

* Przy tego rodzaju wykanczaniu powierzchni ze-
smetrme] npaczynia wyrSmiamy: a) lekkie gladzenie
Sobkowe — przy silnie schropowaconej powierzchni
sassgpowalo dia czgsciowego jej wyrdwnania lekkie gla-
“ssmic pezy pomocy reki, pozostawiajac Zlobkowe $lady
paicow. przy zachowanej wyrazZnie fakturze wezedniej-
s2=go schsopowacenia; b) wydatne gladzenie zlobkowe,
ey ksdoym zatarta zostaje faktura  wezedniejszego
sciropowacensa, pozestajg jednak widoczne élady tob-
kéw ghadocnia palcami lub gladzikiem kamiennym, czy
TOgOWy I

rannie gladzonej, domieszka drobnoziarnista, Grub. $¢.
11 mm; b) powierzchnia wewnetrzna starannie gladzona,
barwa zewnatrz szara, wewnatrz czarniawa. Grub. $¢.
10 mm (Tabl. I, 15).

10. Fragment brzusca naczynia dwustozkowego, po-
wierzchnie réwne, gladzone, szarobrunatne. Grub. $¢.
14 mm (Tabl. I, 11).

11. Fragment brzuéca naczynia dwustozkowatego,
glina tlusta, powierzchnia obustronnie gladka, ze-
wnelrzna czarna, wySwiecana. Grub. §¢. 5 mm (Tabl. L
13).

12, Trzy fragmenty naczyn rozchylonych ku gorze
0 powierzchni zewngtrznej czarnej, wyswiecanej: a) we-
wnatrz gladkiej, brunatnej, grub. §. 6 mm (Tabl. I, 16),
b) wewnatrz gladkiej, czarnej, grub. $¢. 7 mm, ¢) we-
wnatrz szorstkiej, czamej, grub. §&. 6 mm (Tabl. I, 10).

13. Fragment brzusca naczynia zdobionego liniami
ryiymi, bez domieszki (Tabl. I, 12).

14. Fragment dolnej czgéci naczyrika z plaskim dnem,
powierzchnie starannie gladzone. Grub. $. 7 mm.
$redn. dna 6 cm.

15. Fragment dolnej czeci naczynia zewnatrz jedno-
licie schropowaconego, wewnatrz nierGwno poziomo
gladzonego. Sredn. dna 26 cm (Tabl. I, 1).

16. Fragment placka wygladzonego z jednej strony,
schropowaconego z drugiej w czgsei Srodkowej (Tabl. I, 3).

17. Fragment zeszkliwionej polepy o zaokraglonej
powierzchni wewng¢trznej. Powierzchnia wewnetrzna
zeszkliwiona, gladka, laczy si¢ strukturg piankowa
z wypalong na kolor czerwony wyprawa grubosci ok.
6 cm. W wyprawie widoczne sa odciski domieszki w po-
staci plew i cigtej stomy. Fragment ten moglby wska-
zywac na okraglawy otwér o $rednicy ok. 8 cm.

Poza wymienionymi ulamkami w warstwie znale-
ziono kilkadziesiat mniejszych lub wigkszych fragmentow
naczyn podobnych do wyzej opisanych oraz duzo ulam-
koéw zuzla struktury litej i soplowej wraz z utamkami
Scian szybu pieca.

Badania wykopaliskowe przeprowadzone
w 1959 r,

Wykopy nr 2, 2b, 3, 5

W kampanii wiosennej 1959 r. objeto badaniami
sondazowymi znaczng cz¢s¢ poinocno-wschodniego re-
jonu ogrédkéw dziatkowych na zachéd i péhocny-
zachod od stanowiska piecowego odkrytego w Wy=
kopie 11,

Wykop 2

Wykop 2 o wymiarach 6 3 m zalozono w odleglosci
okolo 30 m w kierunku péhocno-zachodnim od brzegu
urwiska wykopu 1 (Ryc. 1). W wykopie na glebokodci
okolo 30 cm natrafiono na Slad prostokatnego obiektu
mieszkalnego z plaskim dnem o wymiarach 250
160 cm wkopanego na glgbokosci okolo 40 cm w less.
Warsiwa wypelniajgca to zaglgbienie skladala sig z jasno-

™ Na tym miejscu skladam serdeczne podzigkowania
dr E. Dziewulskiemu z Kunowa za cenng pomoc
Jjakiej udzielal w czasie prowadzonych badan.
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brunatnej préchnicy o charakterze Jednorazowego na-
muliska. Nie znaleziono w niej zadnego materiatu cera-
micznego, Prostokatny  zarys warstwy  przechodzil
W czeSci wschodniej w kolista jame srednicy 230x
215 cm oddzielona od czgéci zachodnicj progiem lesso-
wym szerokosci ok. 40cm, wysokodei  15—20 ¢m
(Ryc. 2).

Jama ta o Scianach bocznych zbiegajacych si¢ tuko-
wato w dét posiadala na glebokosei okolo 120 em od
powierzchni terenu plaskie dno $rednicy okolo 135
120 em.,

A

stronie wyprawa $cianek jest wypalona na kolor czerwo-
nawy. W tej czedci widoczne 53 $lady domieszki czesci
roSlinnych, Z krzywizny $cian bocznych mozna wy-
wnioskowa¢, Ze §rednica szybu pieca wynosila okolo
35 em (Tabl. II, 1).

Inwentarz:

1. Trzy fragmenty gornej czgsci misek: a) brzeg
sptaszezony, glina thusta, grub, &. 6 mm, éredn. wylewu
19 cm (Tabl. H, 4); b) powierzchnie chropawe, grub., ¢,
7 mm, Sredn. wylewu 15cm (Tabl, III, 3); ¢) barwa

o
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Ryc. 2. Kunéw, pow. Opatéw.

W wypehisku jamy, ktére stanowita czarnobrunatna
préchnica, znajdowala sie duza ilo& materialu cera-
micznego, ulamkéw Zuzla Zelaznego (Tabl. 11, 2), kosci
zwierzecych, zeszkliwionych ulamkéw polepy pocho-
dzacych z rozbitych &cianek szybu piecow hutniczych.
Na specjalng uwage zashuguje znalezienie W warstwie
przydennej jamy prawie calego kloca zuzla o Srednicy
ok. 35 cm. Obok tego znaleziono réwniez 3 duze frag-
menty Scian szybu pieca. Fragmenty te posiadaja we-
wngtrzng powierzchnie bardzo nieréwno zeszkliwiona
i o2uzlong. Grubo$é ich wynosi 6—8 cm, Na grubosci
Scm od strony wewnetrmej ulamki te sq silnie spie-
czone i zabarwione na kolor siwoszary. W zewnetrznej
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Rzut poziomy i profil jamy 2.

szarobrunatna, grub. $¢. 7 mm, $redn. wylewu 20 cm
(Tabl. II, 9).

2. Fragment naczynia szerokootworowego o krawedzi
lekko Scienionej od wewnatrz, powierzchnia obustronnie
chropawa, jasnobrunatna. Grub, &, 8 mm, $redn.
wylewu 26 cm.

3. Fragment g6mej czgsci naczynia szerokootwo-
Towego o wylewie lagodnie zagietym do wnetrza.
Goéma czg§¢ po zalom gladzona, ponizej wydatnie
schropowacona, brunatna, wewnatrz chropawa, po-
ziomo gladzona. Sredn. 26 cm (Tabl. 111, 4),

4. Fragment gbrnej czesci naczynia szerokootworg-
Wego, z szyjq lagodnie zagieta do wnetrza, powierzchnia

T —
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obustronnie nierdwno chropawa, wewnatrz czarna.
Grub. $¢. 9 mm, $redn. 32 cm (Tabl. II, 8).

5. Fragment naczynia rozchylonego ku gérze, z cy-
lindryczna, lekko stozkowata szyja. Powierzchnia obu-
stronnie gladka, zewnetrzna "nierdbwno zaczerniona.
Grub. §. 5 mm, §redn. 18 cm (Tabl. II, 3).

6. Dwa fragmenty brzegbéw odchylonych na zewnatrz,
lekko sfacetowanych, jeden silnie zgrubialy, powierzchnie
chropawe. Grub. $. 8 mm, 10 mm, f§redn. wylewu
24 cm (Tabl. IIIL, 5 i 11, 7).

11. Dwa duze fragmenty brzu$cow duzych naczyn
wydatnie schropowaconych: a) wewnatrz poziomo gla-
dzony, chropawy, zewngtrz czerwonawy, grub. 8 mm,
b) wewnatrz gladki, grub. 12 mm.

12. Fragment brzusca, zewngtrz wydatnic schropo-
wacony, grub. 12 mm.

13. Fragment dolnej czgSci garnka, powierzchnie
rbwne, barwa szara, grub. 6 mm, fredn. dna 10cm
(Tabl. 11, 5).

14. Dwa fragmenty przydennej czelci garnkow z ze-
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Ryc. 3. Kunoéw, pow. Opatéw. Rzut poziomy i profil jamy 2b

7. Fragment gomej czesci duzego garnka jajowatego,
snyja gladzona, brzusiec schropowacony, szarobrunatny.
Greb. & 10 mm, éredn. wylewu 26 cm (Tabl. 11, 6).

& Fragment brzufca. Chropawy, zewnatrz zdobiony.
Grub. & 7 =m (Tabl. .0, 10).

% Dwa fregmenty brzusca zewnatrz wydatnie schro-
powecone, jeden barwy szarej, grub. 6 mm, drugi bru-
patny, domsesska thecemia, grub. 11 mm.

10. Fragment brzeécs silnie schropowaconego, z gru-
boziammists domvesyks (m i platki miki), wewngtrz

wnatrz lekko schropowaconych po poziom dna, wewnatrz
poziomo gladzonych, chropawych, czarnych, zewnatrz
czerwonych. Grub. 11 mm, 9 mm, $redn. dna 17 cm,
18 em (Tabl. II, 11). Wi

15. Uszkodzone naczynie rozchylone ku gérze,
z cylindryczng szyjg i uchem umieszczonym na krawedzi.
Glina z domieszka tlucznia, barwa szarobrunatna.
Sredn. wylewu 17 cm, dna 9 cm, wys. 12 cm (Tabl
I, 2).

16. Duzy fragment naczynia dwustozkowatego z cy-
lindryczna ‘szyja, powierzchnia obustronnie gladka,

W33




czarna, wy§wiecana. Sredn. wylewu 20 ¢m, dna 10 cm,
wys. 12 em (Tabl. III, 1).

17. Osiem skorup rdZnej wielkosei z brzuscow na-
czyti grubosciennych,

18. Dziesig¢ duzych ulamkow duzych garnkow grubo-
Sciennych o schropowaconej powierzchni zewnetrznej.
Trzy fragmenty naczyn cienkos$ciennych o wygtadzonej
powierzchni. Kilka fragmentdéw lupanych kodci zwie-
rzecych.

Wykop 2b

Wykop 2b zalozono w odlegtosci 5 m w kierunku
ponocno-wschodnim od wykopu 2 (Ryc. 1). Na glebo-
kofci 25cm patrafiono na §lad warstwy kulturowej
podiuznego obiektu, ktéry na glebokoéei 40 cm weinal
sie¢ w less w postaci podluznego prostokata o zaokraglo-
nych rogach (Ryc. 3). Rozmiary obiektu okolo 350
280 cm. Zaglebiona w less jama rozdzielala sig na glebo-
kosci 80 cm na 2 czgdci: polnocng z plaskim dnem na
poziomie 110 ecm oraz na poludniowa znacznie mniejsza,
z lekko lukowatym dnem na glgbokoéci 120 cm. Obie
czgéci rozdzielal prog lessowy szerokosci okoto 20 cm,
wysokosci okolo 20 cm.

W wypelnisku jamy zalegala brunatna préchnica
przemieszana silnie z z6ltym lessem, w ktérej znajdowaly
si¢ ulamki ceramiki, zuzla i kilka kodci zwierzecych.
W zaglebieniu poludniowym wsréd préchnicy, znajdo-
waly sig warstwy o zabarwieniu wiSniowofioletowym %,
Dos¢ znaczna ilo§¢ tej substancji zalegala na dnie ko-
mory poludniowej oraz w mniejszej ilo$ci luznie w war-
stwach préchnicy komory poinocne;j.

Inwentarz:

1. Fragment malego naczynka. Grub, $. 4 mm,
Sredn. wylewu 10 cm (Tabl. IV, 3).

2. Fragment gérnej czesci miski dwustozkowatej z cy-
lindryczna szyja, barwa szaroczerwonawa. Grub. &6
5 mm, fredn. wylewu 16 cm (Tabl. IV, 11).

3. Fragment glebokiej miski, powierzchnia obu-
stronnie chropawa, szara. Grub. §¢. 7 mm, $redn. wy-
lewu 24 cm (Tabl. IV, 15).

4. Fragment brzegu naczynia szerokootworowego,
powierzchnia obustronnie gladzona, brunatna. Grub. §¢,
6 mm, Sredn. wylewu 18 cm (Tabl. V, 2).

5. Fragment gérnej czesci naczynia szerokootworo-
wego jak w wykopie 2 nr 3 (Tabl. 1V, 14).

6. Fragment gérnej czesci naczynia szerokootworo-
wego o szyi lagodnie zagietej-do wnetrza, powierzchnia
obustronnie chropawa, brunatna. Grub. $¢. 8 mm,
sredn. wylewu. 20 cm (Tabl. 1V, 7).

7. Fragment naczynia rozchylonego ku gérze z cy-
lindryczna szyja jak w wykopie 2 nr 5. Grub. 6 mm
(Tabl. 1V, 2). - i

8. Fragment gornej czesci naczynia jajowatego, szyja
gladzona, brzusiec lekko schropowacony, szarobrunatny.
Grub. &. 8 mm, sredn. wylewu 38 cm (Tabl. IV, 9).

11 Material ten zostal przekazany do badaf w labo-
ratoriach Akademii Goérniczo-Hutniczej w Krakowie.
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9. Fragment gbmej czglci analogicznego naczynia
o lekko zgrubialej, cylindrycznej szyi. Sredn. wylewu 23cm.

10. Fragment gémej czgfci naczynia jajowatego, po-
wierzchnia obustronnie gladka, brunatna. Grub, §&.
6 mm, §redn. wylewu 22 cm (Tabl. V, 1).

11. Fragment gornej czedci naczynia dwustozkowatego
z cylindryczng szyja. Grub. §€. 8 mm, $redn. wylewu
20 em (Tabl. IV, 12).

12. Dwa fragmenty naczyfi baniastych o zgrubiatych,
silnie odgigtych na zewnatrz brzegach; a) powierzchnia
gladka, szarobrunatna, grub, $¢. 9 mm, Sredn. wylewu
20 cm (Tabl. 1V, 5); b) powierzchnia brunatna, glina
z domieszka drobnego tlucznia, grub. §¢. 14 mm, $redn.
wylewu 34 cm (Tabl. 1V, 10).

Ryc. 4. Kun6w, pow. Opatdw. Plan piecowiska w wy-
kopie 3 na gleb. 40 cm.

13. Dwa fragmenty miski o falisto-stozkowatej szyi,
starannic gladzone, czarne, wySwiecane. Grub. S§é&
5 mm, $redn. wylewn 14 cm (Tabl. IV, 4).

14. Gorna cze$é miski dwustozkowatej z cylindrycz-
nym brzegiem, czarnej, wySwiecanej. Grub. $. 6 mm,
§redn. wylewu 19 cm (Tabl. 1V, 1).

15. Gorna czg$é naczynia baniastego z cylindryczna
szyja, czarnego, wySwiecanego. Grub. &. 6 mm, Sredn.
wylewu 14 em (Tabl. V, 4).

16. Fragment naczyfka cienkosciennego, ornamento-
wanego, powierzchnia obustronniec c¢zarna, matowa
(Tabl. IV, 6).

17. Fragment brzusca o powierzchni zewnetrznej
lekko schropowaconej ze $ladami lekkiego gladzenia.
Grub. &. 8 mm (Tabl. V, 5).

18. Fragment brzuéca ze Sladami gladzenia Zlobko-
wego, grub. §. 12 mm (Tabl. V, 6).

19. Duzy fragment brzuéca o powierzchni wewngtrznej
réwno wygladzonej, zewnetrznej silnie schropowaconej.
Warstwa schropowacenia z domieszka grubego tlucznia
dochodzi miejscami do grub. 10 mm. Na warstwie
schropowacajacej widoczne é&lady lekkiego gladzenia
zlobkowego. Barwa z zewnatrz jasnobrunatna, wewnatrz
czarnawa. Grub. 10 mm (Tabl. V, 3).

20. Fragment dolnej czeSci naczynia, zewnatrz wy-
datnie schropowaconego, wewnatrz chropawego. Sredn.
dna 15 cm (Tabl. V, 7).

21. Fragment dolnej czgéci naczynia o dnie wyodrgb-
nionym, zewnatrz znacznie Schropowaconego. Sr_edn.
17 cm (Tabl. V, 8).
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22. 12 fragmentow naczyfi gruboSciennych o po-
wierzchni zewnetrznej schropowaconej lub gladzonej,
8 ultamkéw naczyni o Scianach Sredniej grubosci, po-
wierzchni zewnetrznej chropawej lub gladzonej, 3 frag-
menty maczynia cienkoSciennego.

23. Trzy duze ulamki zuzla Zelaznego struktury litej,
dwa fragmenty $ciany bocznej szybowej obudowy pieca
hutniczego (Tabl. III, 7, 8).

24, Kilka nlamkow kosci zwierzecych, m. i. fragment
czaszki z rogiem barana (Tabl. IV, 13), 1 zab konia
(Tabl. IV, 8).

Na gigbokosci 100—120 cm w czgéci srodkowej po-
tudniowej komory znajdowalo sie duze =zageszczenie
grud rudy o zabarwieniu fioletowym i zoltawym.

Jak wynika z tego zestawienia, w wykopie 3 odkryto
piecowiska z kotlinkami nowego typu pieca hutniczego.
Odslonigte na poziomie 45cm $lady i pozostalosci
29 ziemnych piecow nalezy wigzaé¢ ze znalezionym luznie
w 1955 r. klocem zuzla, ktéry wskazywal na typ pleca
hutniczego z kanalem bocznym.

Na podstawie przeprowadzonych badaf moZna
stwierdzi¢, Ze mamy tu do czynienia wylacznie z dolnymi
czeéciami kotlinki piecowej. Zaréwno Srodkowa jak
i niejednokrotnie dolna czgsé piecow ulegla catkowi-
temu zniszczeniu przez plug i mechaniczna uprawe
pola, jak réwniez wskutek silnego dzialania erozji
uprawnej gleby lessowej na sklonie lerasy. Powyzszym
czynnikom nalezy przypisa¢ fakt, ze w zachowanym

Ryc. 5. Kundw, pow. Opatéw. Rzut poziomy i profil piecow nr 23 i 27,

Wykop 3

Wykop 3 zalozono w odlegloéci okolo 20 m na za-
chéd od wykopu 2 (Ryc. 1). Odleglodé od piccowiska
w wykopie 1 wynosila okolo 90 m. Teren w tym miejscu
kagodnie opada w kierunku pélnocno-wschodnim. W wy-
kopie o wymiarach 5% 7 m natrafiono tuZz pod warstwa
oprawng (gleb. 25 cm) na warstwe kulturowa nowego
piecowiska. Na glebokosci okolo 25 cm zdotano wyréz-
mi¢ licmme grudki przepalonej polepy, drobne wegielki
drzewme i ulamki Zuzla soplowego. Po wyeksploro-
wasie zaburzonej warstwy do poziomu 40 cm uzyskano
=2 opdd doéé réwmy poziom calca ze §ladami wkopanych
wes kotiinek piccow hutniczych. W czasie odpreparo-
wywsma pozomu na glebokosci 40 cm stwierdzono,
#= mekifes koliste zarysy scian posiadaja zachowane
czeiciowo Slady bocmmego kanalu (Ryc. 4).

N2 poziecsie 45 cm stwierdzono $lady i pozostalosci
29 Zemmych piectw hutniczych. W zamieszczonym
na koficu arykuls Zestawieniu tabelarycznym poda-
jemy najweiniejsze dane odnosnie odkrytych piecdw .

3 Grubodt écizn, wypal lessu i glgbokoé¢ kotlinek
podana w cm.

jeszcze przydennym poziomie piecowiska poza kilkoma
nlamkami niecharakterystycznych skorup nie znale-
ziono wiekszych iloSci ceramiki czy innego materiatu
archeologicznego.

W wyniku przeprowadzonych badan stwierdzono, ze
kotlinki posiadaly rézna glgbokos¢ wkopu. Na po-
ziomie 45cm przy piecach plycej wkopanych stwier-
dzono jedynie $lady ich den z warstwa wegla drzewnego
lub niejednokrotnie tylko §lad przepalonego lessu wy-
stepujacy zwykle pod dnem. Do calkowicie zniszczonych
nalezg piece nr 4, 9, 12, 15, 22, 25, 26.

Zachowane w calosci od poziomu 45 cm piece nr 2,
20 oraz nieznacznie uszkodzone nr 13, 16, 23 (Ryc. 3),
posiadaly kotlinke w rzucie poziomym okraglawa o éred-
nicy do 50 cm, $cianach bocznych wkopanych do gle-
bokoéci 20 cm w calec. Sciany boezne posiadaja wyprawe
ilasta grubosci do 2 cm, ktéra ulegla wypaleniu na kolor
sinozéltawy. Przylegajgcy do niej po stronie zewnetrznej
less zostal réwniez przepalony do grubosci okolo 2 cm.

Dna kotlinek byly plaskie, do§¢ réwne, posiadaly
niejednokrotnie réwniez stabe §lady wyprawy ilastej
o grubosci 1—2 cm oraz nicjednolite §lady wypatu do
grubosci 3 cm. Kotlinki wypelnione byly czamobru-~
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natng préchnicg z niclicanymi wegielkami drzewnymi.
W- avypelnisku préchnicy znajdowaly sig ulamki zuzla
claznego przewaznie struktury soplowej, czasem jak
w piecu nr 5, 11, 16, 20, 21, 24, znaczne fragmenty Zuzla
struktury porowatej z odciskami wegla drzewnego.

1 2

rekonstrukeje kanatu i jego ustawienia w stosunku do
pionowej $ciany pieca. Na przykladzie pieca 23 wiadomo,

zc kanat wchodzil prostopadle w otwér pieca na wyso-

kodci okolo 15 em powyzej dna lub jak w piecu 27 —
juz w odleglosci okolo 12 cm przed Scianka pieca roz-
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Ryc. 6. Kundw, pow. Opatéw. Rzut poziomy i profil jamy w wykopie 5.

W bocznej Scianie kotlinki, srednio na wysokosci
10—20 cm powyzej dna, znajdowal si¢ otwor o $rednicy
okolo 15cm, ktéry przechodzit na zewnatrz w kanal
o frednicy okolo 8 cm. Zachowane resztki w postaci
niewielkiego odcinka dolnej Scianki kanalu w czedci
przyéciennej picca posiadaja diugo$é okolo 6—I12 cm.
‘Fragmentaryczny stan zachowania nie pozwala na peha
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szerzal sig w dolnej czgsci po sam poziom dna (Ryc. 5).
W wypadku piecdw 13, 16 ujécie kanatu rozszerzalo sig
réwniez znacznie przechodzac lukowato w $ciang boczna
pieca.

Na przykiadzie zbadanego piecowiska widaé, Zé orien-
tacja kanalu bocznego byla dos¢ rozmaita, Na 9 przy-
padkoéw zachowanych §ladéw kanatéw bocznych 4 skie-
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rowane byly w kierunku poludniowym, 1 w zachodnim,
2 w pénocno-wschodnim, 2 w péinocno-zachodnim.

Pozostale piece, w ktérych nie stwierdzono &ladéw
kanaléw, posiadaly powaznie uszkodzone éciany boczne,
Zalegajace powyzej uchwyconego poziomu kotlinek
ioce Zuzla zostaly przez rolnikéw wylamane i usunigte
Z terenu pola. Fakt ten potwierdzaja odnalezione dwa
kloce pochodzace z tego typu piecéw. Pierwszy z nich
maleziony na sasiedniej miedzy w 1955 r.M, drugi
w czasie badan w 1959 r. zalegal w zwale kamieni obok
sasiedniej drogi., Uchwycony obecnie poziom piecow
z dolng linig kanalu bocznego laczy sie wiadnie z dolna
powierzchnia owych znalezionych luznie klocéw 2uzla.
W odkrytych obecnie dolnych czefciach kotlinek Znaj-
dowala si¢ na ogél niewielka ilo§é #uzla o strukturze
przewaznie soplowej charakterystycznej dla przydennego
poziomu ziemnych piecéw hutniczych. Zuzel ten w przy-
padku omawianych piecow zalegal najczelciej w bru-
natnej préchnicy, ktéia dostala sie w Sciany kotlinki po
wylamaniu z niej jednolicie spieczonej w kloc bryly
zuzla.

Niektére z kotlinek posiadaly na poziomic 45cm
w caloéci zachowane &ciany bocme bez Sladdw kanalu
(piec 10), jednak gichokoéé tych kotlinek nie przekra-
czala 10 cm. W tej sytmacii mosemy przyjad, 2= dolny
poziom kansls majdowa! sic kilka centymetrow wyiej
1 ulegl w caloSci mmiszczeniu.

Analizujac sam ukiad piecow w obrazie caloéci pie-
cowiska stwierdzamy przypadkowy i bezladny uklad
poszczegblnych kotlinek. Ilustruje to nieregularna od-
legloé¢ pomiedzy poszczegélnymi kotlinkami i rézno-
kierunkowo$é kanalu bocznego. Charakterystycznym
przykladem, ktéry wskazuje na indywidualna i doraZna
pracg pieca sa stwierdzone wypadki wkopania w siebie
poszczegblnych kotlinek. Na zbadanym piecowisku
stwierdzono uszkodzenie $cian bocznych pieca 13 przez
wkopany wefi od strony poludniowo-zachodniej piec 16,
a ten z kolei ulegt czesciowemu zniszezeniu réwniez od tej
strony przez nastgpny piec 18.

Na zbadanym piecowisku zdolano zebraé przy po-
mocy magnesu kilkanadcie okruchéw metalicznego ze-
laza pokrytego cienka powloka zuzla, ktéra uchronila
80 od korozji, Okruchy te sa odpadkami przekuwanych
lupek Zelaza,

Dla caloici obrazu podajemy szczegdlowe dane od-
noénie klocéw zuzla znalezionych luznie, a wyrwanych
z badanego piecowiska. Kloc znaleziony w 1959 r.,
wysokoéci 30 em, posiada w gérnej czedci Srednice
42X 47 cm. Powierzchnia gérna posiada charakter za-
Stygi] masy zelazistej z licznymi é&ladami kolistymi
schodrzcych baniek gazowych. Cze$é gérna kloca na
wasekodal okolo 10 cm od powierzchni posiada widoczne
salemsssenie, co spowodowalo nicznaczne poszerzenie
pess=meny gomej. Zuzel na tym poziomie posiada
SSiSees B3 Plaszezyzna dolna posiada nieregularna
powierinie skiadajacy sie ze spieczonego zuzla struk-
S seplowe = odoiskami wegla drzewnego. Plaszezyzna
= == smiedeers | oderwana od pewnej calosci. W dol-

K. Biclesin, Z badui .., ryc. 6 s, 98, Tenie,
SepcScameve wyniki. . s 105 ryc. 6.

nej czgsei kloca, 16 cm poniZzej powierzchni gérnej,
wystaje z bocznej fciany negatywowy odlew kanaku
bocznego, ksztaltu owalnego o $rednicy 11x12 cm,
diugoéci okoto 10 em. Przednia czesé odlewu jest-ubita,
na skutek czego niewiele mozna powiedzie¢ o dlugoéci
samego kanahu. j

Wykop 5

Wykop 5 diugoéci 5 m zalozono na zakoficzeniu
cypla lessowego samej krawedzi terasy. Zaréwno po-
tudniowa, jak i pélnocna strona cypla zostala podmyta
przez wode deszczowg obrywajac i odslaniajac tym samym
po obydwéch stronach przekrdj pionowy na zZnacznej
dlugodci cypla.

W oberwanym profilu pionowym widoczny byl $lad
warstwy kulturowej w postaci brunatnej préchnicy
z drobnymi fragmentami 2uzla i grudek polepy. Wykop 5
znajduje si¢ w odlegloéci kilkunastu metréw od wykopu 1,
a okolo 50 m w kierunku wschodnim niZej na zboczu
od wykopu 3.

W czasie eksploracji stwierdzono od poziomu 30 cm
wystgpowanie w warstwach brunatnej préchnicy bryt
przepalonej polepy réznej wielkosci. Polepa wypalona
na kolor jasnobrunatny posiadata odciski belek drewnia-
nej konstrukeji. Na glebokoéci okolo 50 em przepalone
bryly polepy zalegaly juz prawie jednolita warstwg na
przestrzeni okolo 300 180 cm. Na glebokoéci okolo
55 cm wystapit calec lessowy, na tle ktérego zarysowala
sig kolista jama o $rednicy 180 160 cm, gleboka okolo
40 cm. Jama posiadata plaskie dno, w ktérym obok
Sciany bocznej w poludniowo-zachodniej czedci znajdo-
walo si¢ koliste zaglebienie o §rednicy okolo 40 40 cm,
glebokosci okolo 25 cm (Ryc. 6).

Cale zaglebienie jamy wypehione bylo brunatna
préchnica z szarym popiolem, w ktérej zalegaly bez-
ladnie niemal jednolita warstwa ulamki polepy z cha-
rakterystycznymi odciskami okraglych belek i plaskich,
lupanych bierwion (Ryc. 7). W dolnej czgici jamy zna-
leziono znaczng iloéé skorup naczyf ceramiki siwej,
Byla tu m. in. znaczna ilosé skorup naczynia grubo-
Sciennego zasobowego oraz naczyh mniejszych, szorst-
kich i gladkich. Znaleziono tu réwniez ulamki kamienia
zarnowego. W dolnych warstwach wypelniska znajdo-
walo sig kilka ulamkéw zuzla Zelaza struktury litej
oraz kilka drobnych ulamkéw $cian szybu pieca.

Inwentarz:

1. Fragment gornej czeéci miski recznie lepionej,
powierzchnie gladkie, szarobrunatne. Grub. $&. 8 mm,
Sredn. wylewu 18 cm (Tabl. VI, 8).

2. Kilkanascie fragmentéw naczynia Jjajowatego, po-
wierzchnie szorstkie, siwoszare, grub. §¢. 7 mm, Sredn.
wylewu 22 cm (Tabl. VI, 10).

3. Kilkanascie fragmentéw naczynia grubosciennego
ze Sladami wtdrnego pizepalenia (Tabl. VI, 2).

4. Trzy fragmenty plaskiego brzegu naczynia cera-
miki siwej (Tabl. VI, 5).

5. Cztery fragmenty brzudca tegoZz naczynia z orna-
mentem gladzonym (Tabl. VI, 7). :
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6. Fragment gérnej czedei naczynia ceramiki siwej,
silnie wtérnie przepalonego. Grub. §&. 7 mm, éredn.
wylewu 23 cm (Tabl. VI, 6).

7. Fragment dolnej czeéci miski ceramiki siwej
z dnem plaskim, obtaczanym, S$redn. dna 8cm
(Tabl. VI, 9).

8. Fragment analogicznej miski, §redn, dna 10 cm
(Tabl. VI, 3).

9. Fragment analogicznej miski z dnem wytoczonym
pierScieniowato, éredn, 9 cm (Tabl. VI, 4).

10. Naczynie wazowate ceramiki siwej, skorupy sil-
nie przepalone. Sredn. dna 10 cm, wylewu 16 cm, wys,
18 em, .

Materiat ceramiczny z Kunowa mozna
podzieli¢ pod wzgledem techniki wykonania
na dwie odrebne grupy: do pierwszej na-
lezg naczynia wykonane technika lepienia
(materialy z wykopu 1, 2, 2b), do drugiej
ulamki naczyh ceramiki siwej toczonej,
wzglednie obtaczanej, wystepujace wylacz-
nie w kolistym obiekcie wykopu 5.

Ulamkowy na og6! materiat nie pozwala
na zbyt dokladne okreflenie form naczys,
niemniej jednak mozna wyréznié w grupie

Ryc. 7. Kunéw, pow. Opatéw. Zwal polepy w jamie z wykopu §.

11. Duze fragmenty dolnej czgsci naczynia zasobo-
wego, wtornie przepalone, §redn. dna 26 cm.

12. Cztery drobne ulamki naczyn rgcznie lepionych,
cienkosciennych i fredniej grubosci, powierzchnie nie-
réwne, gladzone, w tym jeden ulamek naczynia o po-
wierzchni czarnej, wySwieconej,

13. Sze$¢ ulamkéw przepalonych kosei zwierzecych.

14. Pie¢ ulamkdéw $redniej wielkoéei zuzla zelaznego
o strukturze litej i czesciowo porowatej, utamek Sciany
bocznej pieca (Tabl. VI, 1),

15. Kilkaset ulamkéw polepy z odciskami belek
i bierwion.

Analiza materiatu

W czasie prac wykopaliskowych na tere-
nie osady w Kunowie nie znaleziono
przedmiotéw metalowych, 0zdéb czy innych
zabytkéw pozwalajacych na dokladniejsze
datowanie. Z tego wzgledu pozostaje tylko
ceramika jako podstawowy czynnik, na
ktérym mozna sie oprzeé przy wyznaczeniu
chronologii.
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pierwszej nieliczng ilo§¢ naczyni matych,
przewaznie misek. Przewazajaca ilo§¢ to
naczynia $redniej wielkoéci o gruboéci écian
do 8 mm, wiréd kt6rych znajdujg si¢ na-
czynia szerokootworowe o brzegu lekko
nachylonym do wngtrza lub odchylonym na
zewnatrz. Wsréd tej grupy wystepuja na-
czynia badZ gladzone wewnatrz i zewnatrz,
badZ zewnatrz schropowacone o wygladzo-
nej szyi.

Odrgbng odmiang tej grupy stanowig na-
czynia dwustozkowate rozchylone ku gbrze
o brzuScu lagodnie zalamanym i krawedzi
cylindrycznej lub nieznacznie na zewnatrz
wychylonej szyi. Do grupy tej naleza na-
czynia barwy czarnej, czesto wy$wiecane;.

Proporcjonalnie niemniejsza grupe sta-
nowig naczynia duZe o gruboéci §cian po-
wyzej 10 mm. Sa to formy przewaznie jajo-
wate, czesto o schropowaconej powierzchni




—j‘_

N

zewnetrznej i wygladzonej szyi. Obok tego
wystepuja tu formy naczyn kulisto-bania-
stych ze zgrubiafym, wydatnie wygietym
brzegiem.

Pordwnujac powyisze materialy z cera-
miks dugych stanowisk archeologicznych,
cmentarzysk czy osad okresu rzymskiego
z maych terendw Polski jak Zadowice %,
Czacz 1 Kokorzyn Slopanowo?,
Sadowic® Domaradzice '?, widzimy, ze
csramika osady kunowskiej nie posiada tak
dudego zréznicowania i bogactwa form, przy
zupeinym niemal braku ornamentyki. Nie
ma tu réwniez ostrego lamanego profilu,
brak cylindrycznych, stozkowatych nézek
pelnych lub wklestych, brak tu niemal zu-
pelny wytwornej ceramiki o cienkich $cia-
nach, pigknych ksztaltach, zréznicowanych
watkach zdobniczych i ornamentyce, wszyst-
kich niemal cech charakterystycznych dla
ceramiki ~ Srodkowego i pdZnego okresu
rzymskiego.

W przeciwienstwie do tego naczynia
z osady w Kunowie odznaczaja si¢ tagodnym
profilem i wykonane sg z gliny z domieszka
tluczonego granitu lub drobnoziarnistego
piasku. Cechuje je niezbyt staranne wyko-
nanie, nieréwna, szorstka powierzchnia cze-
sto celowo schropowacona przy wygtadzonej
szyi. Barwa jest na ogél jednolita, szaro-
brunatna lub czarnawa o nieznacznych od-
cieniach ja$niejszych lub ciemniejszych,

Przedstawione pokrétée cechy naczyn
osady kunowskiej sa charakterystyczne dla
wezesnego okresu rzymskiego, poprzedzaja
cechy ceramiki cytowanych juz osad i cmen-

* A. Abramowicz, Materialy z cmentarzyska w Za-
dowicach, pow. Kalisz, Prace i materialy Muzeum Archeo-
Secmego i Etnograficznego w Lodzi nr 1, Lodz 1956,
s 6197, -

® B Kostrzewski, Cmentarzyska z okresu rzym-
wkse w Czaczu i Kokorzynie w pow. kosciarskim
& Pgcshowie w pow. Sredzkim, Fontes Archaeologici
Pomumienses wol. VI, Poznah 1956, s. 65—103.

= X Praewoina, Osada i cmentarzysko z okresu
s==wemles w Skpomowie, pow. Szamotuly, Fontes
SoSaead Poss. wol WV, 1955, s. 61,

= & Jesmess. Omemtarzysko z okresu rzymskiego
» Sebwss. pow. Owréw Wikp.,, Fontes Archaeol.
Pon W B s M6

* B Kostrzewski Cmesterzysko z okresu pdino-
enetsiepy | ryeesitiepy w Downaradzicach, pow. Rawics,
P Acchacsi Posm wal VI 1956 s, 152—274.

tarzysk, ceramiki o formach ostro profilo-
wanych z ornamentyka listw poziomych,
meandra oraz dotkéw paznokciowych. W

Szczegélnie wezesna formg przedstawio-
nych materialéw osady kunowskiej sg na-
czynia baniaste o zgrubialym, silnie wy-
gigtym brzegu (Tabl. IV, 5, 10) Iub
czarne, wyswiecane naczynie dwustozkowate
z cylindryczng szyjka z wykopu 2 (Tabl. III,
1), ktére na podstawie analogii materiatu
z Goslawic mozna datowaé na I w. n. e. %,
Wezesna forma jest réwniez naczynie czarne,
wySwiecane o baniasto-kulistym w gérnej
czgsci brzuscu i niskiej szyjce (Tabl. V, 4).

Formy jajowate naczyfi duzych o schro-
powaconym brzuscu, wygladzonej szyi i wy-
odrgbnionym dnie (Tabl. I, 1, IT, 6 i IV, 9)
maja swoje analogie réwnicz w Goslawi-
cach ®. Pozostale formy naczyn dwustoz-
kowych sa dlugotrwale od okresu wczesno
do pdznorzymskiego.

Ogoélnie na podstawie analizy przedsta-
wionych materialéw obiekty w wykopie 1,
2, 2b mozna datowaé na I—II w. n. e.
Nie ma podstaw do przyjmowania tu okresu
péznolateriskiego, jak sadzono wcze$niej na
podstawie wstepnego ogladu czeSci mate-
riatu ®, Kilka poszczegélnych fragmentéw
ceramiki z wykopu 1 jak ulamek placka
(Tabl. I, 3), miski, dolnej czgéci naczyrika,
opisanych pod nr 1, 14, jak réwniez kilka
dalszych mniej charakterystycznych moga
by¢ utamkami naczyn tuzyckich® kultury
grobéw skrzynkowych i podkloszowych.
Material ten w warstwie wykopu 1 odgrywat
rolg¢ obcego wtrgtu, nie zwigzanego chrono-
logicznie z warstwa piecowiska.

Druga grupe ceramiki odkrytej na stano-
wisku w Kunowie stanowia ulamki naczyn
toczonych, wzglednie obtaczanych ceramiki
siwej. Mozna tu wyrézni¢ garnki $redniej
wielkoSci, szorstkie z gliny tlustej (wazy,
miski) oraz naczynia zasobowe z plaskim,
grubym brzegiem. W zespole obicktu 5

# Materialy z badan K. Godlowskiego (przygo-
towywane do druku).

* G. Raschke, Die Ausgrabung des Fiirstengrabes
von Ehrenfeld im Kreise Oppeln, Altschlesien Bd 8, 1939,
555

* K. Bielenin, Z badwi .., s. 103. Tenze, Dotych-
czasowe wyniki.., s. 106, : -
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wystepowaly w ogole naczynia o schropo-
waconej powierzchni zewngtrznej, nie spot-
kano tu réwniez form ani typéw naczyn
wystepujgcych w wykopach 1, 2, 2b.

Ulamki ceramiki siwej o analogicznych
cechach jak naczynia wykonane tg sama
technika pochodzace z innych stanowisk
poludniowej Malopolski ®, datuja obiekt
na IIT—IV wiek n. e.

Ogélna charakterystyka stanowiska

. W oparciu 0 uzyskane z badan mate-
rialy stwierdzié¢ mozna, ze na stanowisku 1
w Kunowie znajdowala si¢ osada hutnicza
uzytkowana w dwéch réznych okresach
czasu. Pierwsze $lady dzialalno$ci hutniczej
wigza si¢ z warstwa kulturowa okresu
wezesnorzymskiego. Do tego okresu nalezy
piecowisko znajdujace si¢ w obrebie prosto-
katnego obiektu przemystowego zaglebio-
nego w calec lessowy. Obiekt ten zniszczyl
wczesniejsza warstwe kultury grobéw skrzyn-
kowych i podkloszowych.

Odstonigte w wykopie 1 kotlinki piecéw
hutniczych wkopane byly catkowicie w war-
stwe kulturowa obiektu przemystowego. Na
calej dhugosci wypelniska w czarnobrunatnej
prochnicy zalegaly elementy hutniczej dzia-
lalnosci w postaci ulamkéw zuzla i rozbi-
tych $cian szybowej obudowy piecéw. Od-
kopane w wykopie 1 piecowisko posiada
charakterystyczny typ pieca hutniczego. Jest
to kotlinka okraglawa o Srednicy zachowanej
gérnej czesei okolo 30 ecm, wkopana w war-
stwe na glebokosé okolo 50 cm, ze §cianami
wyprawionymi ilem. Zachowana na calej tej
wysokoéci kotlinka nie posiada zadnych
sladow, ktére moglyby wskazywaé na do-
prowadzenie dmuchu do tej czeSci pieca.
Ten typ pieca hutniczego okreSlamy
umownie nazwa Kunéw 1,

Wéréd materialéow odpadkowej dziatal-
nosci hutniczej wystepujacych licznie w war-
stwie woko6l piecow, wyrézniono znaczng
ilos¢ utamkoéw $cian bocznych szybu pieca.
Nalezy nadmienié, ze wyprawa $§cian bocz-

# J. Marciniak, Przyczynki do zagadnienia cigglo-
sci osadnictwa na ziemiach polskich w $wietle badan
wykopaliskowych w Zlotej, pow. sandomierski. Wiad.
archeol. t. XVI, 1948, s. 246,
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nych odkrytych kotlinek, do ktérej szczelnie
przywiera na calym obwodzie kloc Zuzla,
jest wypalona na kolor siwoz6itawy. Nie

posiada ona w zasadzie §ladu tak intensyw-

nego dzialania ognia jak odkrywane frag-
menty w warstwie. Wyprawa $cian bocznych
kotlinki nie posiada réwniez w ogéle $la-
dow ozuzlenia czy zeszkliwienia, grubosé
Jej dochodzi maksymalnie do 3 cm. Tylko
w jednym wypadku w piecu nr 1 stwierdzono
W niej nieznaczng domieszke czeéci orga-
nicznych, Natomiast ulamki polepy odkry-

wane w warstwie pochodza ze §cian grubodei

powyzej 6 cm i posiadaja duza domieszke
czgdei organicznych w postaci plew, sieczki,
ki6tko cigtej stomy i traw. Widoczne jest
tu dzialanie znacznie wyzszej temperatury
powodujacej po stronie wewnetrznej ze-
szkliwienie powierzchni i wytworzenie poza
nia struktury piankowej. Czesto na zeszkli-
wionej powierzchni wewngtrznej znajduja

si¢ §lady ozuzlenia tacznie z resztkami przy-

pieczonej rudy.

Znaczna ilo$¢ tego typu fragmentéw po-
lepy wokél kotlinek hutniczych uprawnia
nas do przyjecia, Ze powyzej wykopanej
kotlinki wybudowany byt szyb pieca. Wéréd
omawianych ulamkéw polepy znaleziono
jeden szczeg6lnie charakterystyczny. Utamek
ten posiadal wewnetrzng zeszkliwiong po-
wierzchni¢ wymodelowana prawie pétko-

lifcie #, co wskazuje na kolisty otwér sred- |

nicy okolo 8—10cm. Ulamek ten jest
wyraznym dowodem otworu dmuchowego
w czgSci szybowej wybudowanej powyzej
poziomu zachowanej kotlinki.

Z piecowiskiem i obiektem prostokatnym
zwigzany jest funkcjonalnie obiekt odkryty
w wykopie 2 i 2b.

Obickt odkryty w wykopie 2 byl naj-
prawdopodobniej obiektem mieszkalnym.
Skiadal si¢ on z dwbch czgdci — plytko
wkopanej czesci zachodniej i gigbokiej jamy
wschodniej. Waznym elementem Igczacym

odsloni¢te w wykopie 1 piecowisko jest zna- -

leziony w wypelnisku jamy obiektu 2 duzy
fragment kloca zuzla z pieca typu Kundw 1.
Znajdujace si¢ réwniez w tym wypelnisku
wigksze fragmenty naczyn glinianych o for-

* Zob. przyp. 22.

-

-y



mie bardziej typowej nawigzuja calkowicie
do ceramiki z wykopu 1.

Jama we wschodniej czg$ci obiektu 2 ma
charakter gospodarezy. Obok znacznej ilodci
ceramiki i kosci zwierzecych niejasna jest
W jej wypelnisku obecno$é znacznych frag-
mentéw kloca zuzla, jak réwniez ulamkéw
Scian szybu pieca hutniczego. Ulamki zuzla
Zelaznego wystepujace w warstwie tego ro-
dzaju obickiéw sa pozostatoScia wstepnej
przerébki zanieczyszczonego Zuzlem zelaza
dostarczonego do nich z terenu pieco-
wiska =, '

W tym wypadku wysigpowanie utamkéw
ZuZla, jak i Scian szybu, zaiéwno w warstwie
obiektéw przemysiowych, jak i gospodar-
czych czy mieszkalnych osady hutniczej na-
lezy uwazaé za zjawisko normalne.

Waznym uzupelnieniem odkrytych w wy-
kopie 1 i 2 obiektéw byla jama (obiekt
przemysiowy), na kt6ra natrafiono w wy-
kopie 2b. Mamy tu do czynienia ze skladem
rudy, ktéra zmagazynowana byla w oddzie-
lonej zagroda lessowa czesei podiuznej jamy.
Wainym w tym wypadku czynnikiem wig-
zgcym caloéé obiektu z piecowiskiem w wy-
kopie 1 jest poza zgodnoscia w ceramice,
przeprowadzona analiza chemiczna rudy
zebranej z jamy oraz analiza rudy spieczonej,
znajdujace;j sie w gérnej warstwie powierzchni
kloca pieca 1.

Szczegblnie wysoka zawartosgé fosforu za-
rowno w jednym jak i drugim wypadku wska-
zuje na Scisla Igcznoéé obydwéch obiektow 2,

Od przedstawionych powyzej wynikéw ba-
dan uzyskanych w wykopie 1, 2, 2b, odbie-
8aja znacznie, réznigc si¢ zaréwno forma
jak i zawartoscig warstwy, obiekty odkryte
W wykopie 3 i 5.

Odkryte w wykopie 3 piecowisko rézni
si¢ zasadniczo od piecowiska odkrytego
w wykopie 1. Nie chodzi tu tak dalece o ilo$¢
piecdw, jak o calkowicie odrebny typ ko-
thinki,

* L. Rauhut, Studiz i materialy do historii staro-
iytnego i wezemofredniowiecznego  hutnictwa Zelaza
w Polsce, Studia z dzicibw gémictwa i hutnictwa I,
Wroclaw 1957, s. 245

* Wyniki analizy Zostang podane w przygotowywa-
nym do druku opracowani monograficznym  staro-
#ytnego hutnictwa $wigtokrzyskiego:

Piec hutniczy odkryty w wykopie 3 posiada
kotlinke znacznie szerszg od poprzedniej
($redn. 45—50 cm), wkopang na glebokogé
kilkunastu centymetréw w warstwy calca,
z kanalem bocznym na tej wysokosci. Od-
kryty w wykopie 3 typ pieca hutniczego
oznaczono symbolem Kunéw 2.

Mimo znacznego stopnia zniszczenia pie-
cowiska w wykopie 3 mozna przypuszczag,
Ze w tym wypadku mamy do czynienia
Z piecem wybudowanym w wigkszej czedci
powyzej powierzchni gleby. Zniszczona przez
€rozj¢ jak i uprawe roli warstwa produkcyjna
wokét tego piecowiska nie zachowala mate-
rialu typowego dla Wyznaczenia chrono-
logii. Kilka niechara kterystycznych utamkéw
naczyn znalezionych wokét pieca 23 na-
widzuja do recznie lepionego naczynia wy-
stgpujacego w zespole ceramiki siwej (wykop
5, or. 1).

Rzecz charakterystyczna, ze przeprowa-
dzone analizy zuzla z piecédw tego piecowiska
wskazuja na odrebny rodzaj rudy, w tym
wypadku niskofosforowej, w stosunku do
piecéw wykopu 1, zgodny natomiast z ana-
lizami zuzla odkrytego w wypekisku okra-
glego obiektu wykopu 5.

Réiny rodzaj skladu chemicznego uzli
zelaznych wystgpujacych na stanowisku
w Kunowie wykazaly juz analizy chemiczne
przeprowadzone w 1955 r., Obok wysoko-
fosforowego zuzla i rudy z piecéw wykopu 1,
znaleziony luZnie na powierzchni jeden
ulamek Zelaza wykazal -zasadnicza réznice
w zawarto$ci fosforu nawiazujgc calkowicie
do niskofosforowych zuzli okolic Rudek
i Nowej Stupi. St. Holewinski dla wy-
tlumaczenia obecnosci ulamka zuzla o od-
miennym skladzie chemicznym w stosunku
do zuZla z wypeknisk piecéw wykopu 1,
wysunal przypuszczenie, ze musi to byé
»egzotyk przyniesiony przez tysogérskie po-
toki Stupianke i Pokrzywianke 2z tamtej-
szego terenu Swisliny“, przez ktéra osadzony
zostal na terenie kunowskim 27.

Odkryte w wykopie 3 piecowisko o od-
miennym skladzie chemicznym zuzla w sto-
sunku do piecéw wykopu 1 wyjaénia, ze

*'S. Holewirski, Wstepne badania Staroiytnych
2uzli hutniczyeh skupionych na niektdrych terenach Polski ;
Archiwum hutnictwa t. I, 1956, z. 2, s. 262,
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analizowany w 1955 r. ulamek zuzla nie jest
tu dzielem przypadku, lecz jest pozostato$cia
miejscowej dzialalnosci hutniczej w oparciu
o odmienny od poprzedniej rodzaj rudy.

Zgodnosé analizy chemicznej zuZzla z jamy
wykopu 5 z zuzlem z piecowiska wykopu 3
i odrgbnoéé obydwdch tych zespolow w sto-

A S A A
& ROW  GRANICZNY #

Ryc. 8. Lazy, pow. Kielce. Stan. 4. Plan sytuacyjny
wykopu.

sunku do piecowiska w wykopie 1 oraz
obiektéw w wykopie 2, 2b stanowi pod-
stawe do stwierdzenia przynaleznoSci pieca
typu Kunéw 1 do warstwy kulturowej
okresu wczesnorzymskiego, pieca za$§ typu
Kunéw 2 do warstwy okresu pdZnorzym-
skiego zespolu ceramiki siwej.

Lazy, pow. Kielce

Stanowisko 4

Stanowisko 4 w Lazach znajduje si¢ na granicy za-
chodniej enklawy p6l uprawnych i fak wcinajacych sie
w dolnej czefci poludniowo-wschodniego zbocza Lysej
Géry w teren lesisty Swigtokrzyskiego Parku Narodo-
wego (Ryc. 8).

Badane stanowisko hutnicze odkryte zostalo w czasie
prac ziemnych przy wykonywaniu rowu odgraniczaja-
cego teren Parku od p6l uprawnych. Row szeroki w gor-
nej czeci na 150 cm, w dolnej 30 cm, gleboki 120 cm
przecial stanowisko piecow hutniczych pa osi N-S.
Caly stok opadajac lagodnie w kierunku poludniowym
posiada szereg fald i zaglgbied jako pozostato$¢ dolin
wymytych przez splywajace w tym kierunku wody de-
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szczowe i zrodlane. Na stoku zbocza czynne sg do dzis
3 #rodetka. Plynacy w dolinie z poludniowej strony
strumyk odgranicza w tym miejscu masyw Lysej Gory
od wznoszacego si¢ po stronie poludniowej wzniesienia
zwanego Chelmcem.

Wykop zalozono na przestrzeni odkrytego w rowie
stanowiska piecow i objeto nim calg widoczng dlugoéc
piecowiska (zarébwno po stronie wschodniej, jak i za-
chodniej rowu) oraz zarysowujicg sig w profilu rowu
jame przypiecowiskowa. Jako staly punkt pomiarowy
przyjeto péinocno-zachodnie naroze weigtej w las en-
klawy p6l uprawnych.

Na badanym stanowisku zaobserwowano nastgpu-
jacy ukiad warstw. Na glebokoéci od 0—S5 cm znajdo-
wala si¢ warstwa czarnej prochnicy i darfi. Pod warstwa
darni wystapita zupeknie czysta, jasnobrunanta préchnica
o charakterze namutu grubodci okolo 20 cm. Poczawszy
od 25 cm wérdd brunatnej prochnicy zaczely wystgpowac
ulamki §cianck szybowej obudowy piecow, skladajacej
sie z ilu zmieszanego z dodatkiem plew, traw i cigtej
stomy. Fragmenty te wykazuja Slady silnego wypalu,
z jednej strony posiadajg zeszkliwiona powierzchni¢ ko-
loru zielonawego lub ciemnobrunatnego. Grubosé tych
fragmentéw wynosi 7 cm.

Obok ulamkéw $cian szybowych w warstwie zaczely
wystepowa¢ fragmenty 2uzla zelaznego oraz Tuzel
soplowy.

W warstwie znaleziono rowniez 7 ulamkoéw naczyn re-
cznie lepionych o iredniej grubodci écian, wypalonych
na kolor 26hawoczerwonawy, m. in. fragment zdo-
biony omamentem wykonanym narzedziem 4-zimym
(Ryc. 9).

w calec lessowy. Na gitbokoici okolo 40 an matmSoeo
na zachowang powicrzchnit peccowisks.

Rye. 9. Lazy, pow. Kielce. Stan. 4. Fragmenty ceramiki
z warstwy piecowiskowej.

Zabudowana kotlinkami przestrzefi piecowiska po-
siadala zarys kwadratu o bokach nieco powyzej 4 m.
Na przestrzeni piecowiska stwierdzono §lady 34 ziemnych
piecow hutniczych. Wiadciwe zinterpretowanie ich
ukladu nastrecza pewne trudnosci, Mogly tu byé dwa
ciagi trojek na osi poludniowy-wschod — péinocny-
zach6d lub jeden ciag trojek, w sumie 6 szeregdw na osi
polnoeny-wschod — poludniowy-zachéd, do ktorego
pbiniej po stronic zachodniej dobudowano 2 krétkie
ciagi tr6jkowe wyrainie rozgraniczone Sciczky (brak jej
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w kierunku wschodnim). Na lej podstawie mozna by
sadzié, ze jest to odmienny bieg ciagu (Ryc. 10).

Na glebokosci 40 cm wystapil poziom $cian bocz-
nych piecow zaglebiajacych sie w less. Sciany boczne
wylepione z ity na gruboé¢ do 8 em wypalone byly na
kolor siwy. Zalegajacy poza nimi less ulegl réwniez wy-
paleniu na kolor c¢zerwonawy na grubosci okolo
6—10 cm. Sciany boczne wykazywaly na tym pozio-
mie uszkodzenie (Ryc. 11).

Kotlinki piecéw posiadaly na gleboko$ei 40 cm
ksztalt kolisty o érednicy 45—50 cm. W kilku wypadkach
drednica piecéw na tym poziomie wynosila okolo 40 cm

Kotlinki piecow wypelione byly w calosci jedno-
lita, porowatg masa kloca zuzla zelaznego. W niektérych
kotlinkach poziom zastygnigtego zuzla Zelaznego za-
chowany byl réwno ze écianami bocznymi na glebokosci
40 cm. W niektorych wypadkach wypelniajacy kotlinki
Zuzel byl niejako wykruszony w gérnej czedci pieca do
giebokosci 15 cm. Miejsca te wypeknione byly czarma
préchnica z luznymi vlamkami zuzla, wéréd ktérych
znajdowaly sie réwniez ulamki zeszkliwionej polepy ze
Scian szybu. W gérnej czesci pieca nr 18 znaleziono
2 kamienie kwarcytu wielkosci 15—20 cm, o powierzch-
niach plaskich ze §ladami czesciowego opalenia i obicia.
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Ryc. 10. Lazy, pow. Kielce. Stan. 4.

fesec 00 — 37 42 cm, piec 14 — 40 42 cm, piec 15 —
Ax @ em), 2 w kilku przekraczala wielko$¢ 50 cin
= T — 34% 50 cm, piec 8 — 5446 cm, piec 17 —
BxSiam)

Scimy Soczme zaglebialy sig cylindrycznie lub roz-
ey S TEpezowato w dol dochodzac do glebokosci
—8 o= Geubod wyprawy ilastej malata wraz z gle-
Solescy, seednokrotie warstwa wyprawy ilastej nie
dochodsin do posioem dna, stad dolna cze$é Scian
koSl Sceme 2 plesiien doem nie posiadala w nie-
ki wrradiach wwprawy pozostajac bezposrednio

zmaczy piece od strony
péinocnej (nr 7, 13, 19) orsz & piechw przecietych rowem
(nor 25, 26, 27, 2, 23, 15y Pososale ketlinki zachowano
od tego poziomu w Sanis siesooym i zasypano je
jako Swiadki,

<8

Plan piecowiska na glgbokosci 40 cm.

Kloc Zuzla wypelial szczelnie calg przestrzed cy-
lindrycznej lub trapezowatej kotlinki dochodzac nie-
Jjednokrotnie po sam poziom dna. W dolnej czgsci kloca
wystepowala z reguly struktura soplowa sSpoczywajgca
w warstwic wegla drzewnego wystepujacego na dnie
picca o grubosci 6—15 cm.

Przy badanin warstwy kulturowei, jak i samego
wypelniska kotlinek stosowano magnes, przy pomocy
ktérego zdotano wyréinié metaliczne odlupki w samej
warstwie oraz drobne skupienia metalicznego Zelaza
w klocach Zuzla wypeiajacego kotlinki.

Kotlinki piecow wkopane przewaznie na poziomie
40 cm rozszerzaly sie trapezowato w dél stykajac sie
niejednokrotnie w dolnej czgéci z sasiednimi, W wy-
padku kotlinki nr 22 stwierdzono, #e ulegla ona uszko-
dzeniu w czasie budowy pieca nr 23, Niezaleznie od tego
w szezeliny i puste miejsca kloca 22 splynal zuzel
pbzniej pracujacego pieca 23. Na glebokosci 40 cm wy-
rézniono wok6l piecowiska nieregularnie koliste $lady,
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zaglebiajacej si¢ w less brunatnoczarnej prochnicy
(Ryc. 13).

Plama nr 1 znajdowala sig okolo 50 cm od péinocnej
linii piecowiska naprzeciw pieca 13. Posiadala ona
ksztalt nieregularnic kolisty o $rednicy 38%34cm,
glebokodei do 28 cm. Plama nr 2 zalegala w narozu
pélnocno-wschodnim w odleglosci okolo 45 cm na ze-
wnatrz od pieca 1 i 2. Ksztalt wkopu nieregularnie ko-
listy, §rednica 35% 38 cm, gigboko$é do 18 cm. Plama
nr 3 wystepowala w $rodkowej czgdci wschodniej Sciany
piecowiska, w odlegloci okolo 70 cm od linii piecow
3 i 4. Ksztalt nieregularnie kolisty, §rednica 403< 36 cm,
glebokoé¢ do 36 cm. Plama nr 4 zalegala w poludniowo-
wschodnim narozu piecowiska w odleglosci okolo 20 cm

kolor rdzawy i na pozér niczym nie réznia si¢ od tego
rodzaju zuzla. Wielko§é metalicznych odlupkéw wyno-
sila od 5—30 mm, cigZzar od 80—280 g. W zagliebieniu
jamy zebrano jeszcze kilkadziesiat ulamkéw o zupelnie
identycznym wygladzie, ktére nic reagowaly na magnes.

Chronologia stanowiska
i wnioski koncowe

Utlamki ceramiki zebrane z warstwy
prochnicy zalegajacej bezpoSrednio nad po-
ziomem zachowanych kotlinek nalezy uznaé

Ryc. 11. Lazy. pow. Kielce, Stan. 4.

od pieca nr 6. Ksztalt niercgularnie Kolisty, $rednica
40% 38 cm, gleboko$é 24 em. Plama nr 5 znajdowala
si¢ w poludniowo-zachodnim narozu piecowiska, w odle-
glosci okolo 90 em od pieca nr 30. Ksztalt kolisty. Sred-
nica 3036 cm, glebokoéé¢ ok. 20 cm,

Doéé regularnic kolisty ksztalt, zblizone wymiary
$rednicy, regularny profil wkopu, plaskie dno sklaniaja
do stwierdzenia, ¢ mamy do czynienia z regularnym
wkopem w celu umocowania w nim pionowego shupa.

W pélnocno-zachoduiej czesci wykopu stwierdzono,
poczawszy od 30 cm, do$é intensywne wystgpowanic
utamkéw zuzla i fragmentéw $cianek obudowy szybowei.
Wielko§¢ tego skupiska miedcita sig w granicach 400
100 cm. Wykopany réw uszkodzil zachodnig cze$é tej
warstwy na calej jej diugosci.

Warstwa tego obicktu zaglgbiala sig w calec lessowy
doéé regularnie i plasko do 20 em. W zaglebieniu oprocz
utamkéw zuzla i zeszkliwionej polepy szybowej zdolano
wykryé przy pomocy magnesu kilkanascie drobnych
odlupk6éw metalicznego Zelaza. Posiadaja one ksztalt
nieregulamie zaokraglony, powierzchnig¢ zabarwiona na
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Gomy poziom kotlinek piecowych.

za material zwiazany z powstawaniem war-
stwy kulturowej piecowiska, narastajacej
w czasie jego pracy. Nie ma specjalnych
podstaw, aby uwazaé go za material
wtorny.

Ulamki ceramiki naleza do naczyn recz-
nie lepionych, lekko géra obtaczanych,
glina posiada domieszke kruszonego gra-
nitu i piaskowca i jest wypalona na kolor
brunatnoczerwony. Ceramika ta moze byé¢
odniesiona do starszej fazy wezesnego Sred-
niowiecza. Stad piecowisko mozna datowac
rébwniez na ten okres.

Stratygraficzny uklad warstw badanego
piecowiska jest analogiczny do warstw bada-
nego w 1957 r. piecowiska Lazy 3 oraz za-
legajacej tu duzej osady wczesnodrednio-
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wiecznej *8, Jasnobrunatna warstwa namu-
liska, pokrywajaca od glebokosci 5—25 cm
warstwe kulturowa piecowiska, ma swdj od-
powiednik w analogicznej warstwie pokry-
wajacej piecowisko 3 w Eazach, na ktorej
to warstwie powstala p6zniej osada mtod-
szej fazy wezesnego $redniowiecza.

Pod wzgledem typologicznym kotlinka
stanowiska Lazy 4 réwniez odpowiada ko-

W zamieszczonym na koficu artykutu
zestawieniu tabelarycznym podajemy naj-
wazniejsze dane cyfrowe z badanych kotli-
nek piecowych %,

Podchelmie, pow. Kielce
Stanowisko 1

Prace badawcze prowadzono w dolnej czesei zachod-
niego zbocza Gory Chelmowej nad rzeczka Pokrzy-
wianka ™. Na stanowisku 1 odkryto i zbadano:

SLOnowiske 4

darn

prechnice |[asna Lese &0 skorupy
D prachaito Ligrmno @‘0‘ Tuzel ﬁ@mm;enla wwarcylu
3 Erykki upienia melaliczne
- LESS przemalony B ltolczne * ?;L;__:‘ L
zelozo i

Ryc. 12. Lazy, pow. Kielce. Stan. 4. Profil kotlinek piecowych na osi rowu.

tlince Lazy 3°*° (wymiary, srednica, giebo-
kos¢é, wyprawa $cian bocznych). Pewnym
zblizeniem bylaby tu réwniez stosunkowo
niewielka ilo§¢ piecéw, chociaz ukiad na sta-

T

1

1. Stanowisko piecow hutniczych z dwoma ciggami
trojek i czworek (zbadano w sumie 73 kotlinki). W war-
stwie rumoszu zuzla znaleziono zuzlowe odlewy kanaléw
dmuchowych oraz metaliczne grudki zelaza.

2. Stanowisko mielerzy. Zbadano 5 mielerzy zbudo-

o

4 5

Ryc. 13. Lazy, pow. Kielce. Stan. 4. Rzuty poziome i profile dotkéw stlupowych.

nowisku tazy 3 jest mniej regularny w sto-
sunku do stanowiska Lazy 4, jednak oba
uklady daja sie wpisa¢ w ramy kwadratu.

* K_Biclenin, Badania nad starozyinym hutnictwem
fwigtokrzyokim w 1958 r., Materialy archeologiczne 11,
Krakéw 15960, s. 252253, ryc. 11.

= K. Biclenin, &., s 261.

 Symbolem h oznaczono wysokoéé: h*  od po-
wierzchni terenu do poziomu lessu, h? — glebokoéé
kotlinki wkopanej w less, h® — wysokos¢ zachowanej
kotlinki, wzglednie zuzlowego wypehiska pieca po-
wyzej poziomu lessu, Wszystkic pomiary podane w cm.

# Pozostale stanowiska badane w 1959 r. (Pod-
chelmie, Gardzienice, Jeleniéw 4, Rudki) przed-
stawiamy w formie krétkiego sprawozdania. Materialy
z tych badan stanowig odrgbne opracowanie.
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wanych w postaci doléw o glebokofci do 80 cm, wy-
pelnionych popiolem i masa wegla drzewnego.

3. Na badanym terenie natrafiono réwniez na chaty
duzej osady. Zbadano czgéciowo 3 chaty. Byly one
wkopane w calec i posiadaly plaskie dno oraz konstrukcje
sumikowo-lgtkowa S§cian bocznych. W warstwie chat
i mielerzy znaleziono duzg ilo$¢ ceramiki, ktéra datuje
osade i stanowisko piecowe na Srodkowy okres rzymski,
W wypehnisku chat znajdowalo sie réwniez duzo zuzla
Zelaznego z badanego piecowiska 2,

Gardzienice, pow. Lipsko

Stanowisko 1

Stanowisko zalega na terenie prawego brzegu rzeki
lzanki. W czasie prac wykopaliskowych zbadano *:

1) warstwe kulturowa chaty z dwoma skupiskami
kamieni;

2) dwie ukowato zaglgbione jamy;

3) dwa stanowiska ziemnych piecow hutniczych:

4) 1 mielerz.

Oba stanowiska hutnicze wykazuja roZny typ pieca.
Trzy piece z wykopu 4 moina zaliczyé do pieca typu
Kunéw 1, za§ 7 piecow z wykopu 2 posiada charakter
kotlinki $wigtokrzyskiej. Material ceramiczny znale-
ziony na stanowisku jest charakterystyczny dla okresu
pbinolateriskiego (piece w wykopie 2) oraz wczesno-
rzymskiego (piece w wykopie 4).

Jelenidw, pow. Opatow

Stanowisko 4

Badania przeprowadzono na czeciowo zniszczonym
przez wodg stanowisku zuzla w dolnej czesci pélnocnego
stoku Géry Jeleniowskiej *,

# Opracowanie materialdw archeologicznych z Pod-
chelmia przygotowuje zesp6t: R. Pleiner, M. Radwan,
K. Bielenin.

% Materialy z badafi w Gardzienicach znajduja sig
obecnie w opracowaniu.

M K. Biclenin, Stanowisko 4 w Jeleniowie, Kwar-
talnik historii kultury materialnej PAN r. VIII, War-
szawa 1960, s. 553-—560.

Zbadano tu:

1) zagroZong zniszczeniem czg$é piecowiska z 56 pie-
cami, Piecowisko posiadalo kotlinki w ukladzie dwéch
ciggbw czworek.

2) W odlegtoici okolo 8 m od piecowiska odkryto
miejsce przekuwania lupek.

3) D6l mielerza o wymiarach 200 180 ¢m, glebokoéé
40 cm.

W warstwie kulturowej i w wypelnisku piecéw zna-
leziono duza ilo$¢ brylek metalicznego Zelaza.

Rudki — Kopalnia ,,Staszic*, pow. Kielce

Badania prowadzono na terenie starych wyrobisk
gérniczych odkrytych w latach poprzednich w warstwie
4-tej (glebokos¢é 16—18 m). Odkryto fragmenty 4 szy-
bow pionowych, fragment obudowy podsadzonego chod-
nika o wymiarach okolo 100 80 cm. Zebrano duza iloé¢
materialow drewnianych z 6wczesnej obudowy. Uzyskano
nowe materialy dla poznania éwezesnej techniki gérni-
czej. Znaleziono fragmenty wegli drzewnych z palonych
ognisk, zweglone glownie ofwietleniowe. Napotkane
w warstwach przypowierzchniowych materialy cera-
miczne pozwalaja wiaza¢ badane wyrobiska z odkrywa-
nymi piecowiskami hutniczymi okresu p6znorzymskiego
i weczesnoéredniowiecznego %,

Akcja rejestracyjna

Badania powierzchniowe i ankietowe prowadzono
w nastgpujacych miejscowosciach:

1) na terenach okolic Lysogbr w miejscowosciach:
Rudki, Czastkow, Pokrzywianka, pow. Kielce,
Chybice, Pawliéw, Rzepin, pow. Starachowice.

2) W dolinie rzeki Kamiennej na terenie miejscowosci:
Kunéw, pow. Opatéw, Nietulisko, pow. Staracho-
wice.

3) W rejonie na péinoc od rzeki Kamiennej w miej-
scowosciach: Tychéw, Mirzec, Jasieniec, pow.
Starachowice oraz czeéciowo w pow. Lipsko.

W wyniku akcji uzyskano ponad 200 nowych stano-
wisk Zuzla oraz kilkanadcie nowych stanowisk osadni-
czych starozytnych i wezesnoSredniowiecznych 2,

% Materialy z badad w kopalni ,,Staszic* znajduja
si¢ W opracowaniu.

% Materialy z badai powierzchniowych i ankieto-
wych stanowié beda odrgbne opracowanie.

Kazimierz Bielenin

Les recherches sur I'ancienne métallurgie dans la région des Montagnes Swigtokrzyskie en 1959

Résumé

Dans l'année 1959 ont été continués les travaux
sur I'ancienne métallurgie et sur les anciennes mines
dans la région des Montagnes Swigtokrzyskie. Les
fouilles ont eu lieu & Kundw, arr. Opatow, & Lazy,
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arr. Kielce, & Podchelmie, & Gardzienice, arr. Lipsko
et & Jeleniow, arr. Opatéw.

A Kunéw, sur la terasse de la rive droite de la ri-
viere Kamienna, on a découvert une station avec 29




fours & minerai, lesquels possédaient au niveau d’environ
15 em au-dessus du fond un orifice latéral pour faire
entrer I'air. On 2 classifié ce type de four & minerai par
le symbol Kunéw 2° La céramique découverte fixe
la date de cette station pour le dé&lin de la période
des influences romaines.

A Lazy on a découvert une station avec 34 fours
3 mimerai dont les restes étaient enfoncés dans le loess.
Prés de ces fours il y avaient des traces des pilliers d’une
comstruction de toit. Les fragments dec la céramique
qui y ont été trouvés permettent de dater la station pour
fa premiére phase du haut Moyen Age.

A Podchelmie, & la pente de I'ouest de Goéra Chei-
mowa, on a découvert une station avec 73 foursa minerai.
Prés de cette station on a trouvé une colonie et on a exa-
miné 5 meules de charboniers et trois cabanes. La céra-
mique trouvée fixe la date de cette station pour la pé-
riode romaine moyenne.

A Gardzienice, sur la terasse de la rive droite
de la rivitre Tkanka, on a découvert deux stations
des fours & minerai. Une d’entre elles (no 2) — est datée
pour la période de La Téne III, Pautre (no 3) — pour
PPancienne période romaine.

A Jeleniow (la station 4) a la pente du nord de Géra
Jeleniowska, on a fouillé en partie une station contenant
56 fours A& minerai. On a découvert aussi les traces
d’un dépdt de minerai et une meule.

A P’aide d’aimant on a parvenu & y découvrir dans
la couche archéologique des morceau du fer métallique
du schiste reforgé, prés des fours on a découvert les
forges contenant des éclats du métal, et parmis de la
scorie remplissant les enfoncements prés des fours & mi-
nerai, on a extrait a 'aide d’aimant des petites agglomé-
rations du fer métallique.

On a entrepris des fouilles souterraines sur le terrain
des anciennes explorations miniéres sur le terrain de
la mine de Staszic. Ces fouilles ont été ménés a la pro-
fondeur de 18 m. On a découvert les fragments de 4 puits
verticals, un fragment de la galerie boisés dont
les dimensions sont de 100¢ 80 cm, On a obtenu beau-
coup de matériaux élargissant notre connaissance de
la technique miniére de cette époque. Dans les couches
supérieures superficiaires des ancienne explorations mi-
niéres on a trouvé des fragments de la céramique’qui
permettent de lier la production miniére avec les anciens
fours & minerai qui y apparaissent en masse. :

1
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Tabelka 1. Kunow, pow. Opatdow — stan. 1, wykop 3

Nr Ksztalt Grub. | Wypat| Stan zachow. ; ¥ Gieb. |orient.
pieca $rednica §cian | lessu | na poz. 45 cm Wypelnisko ko-°} k-
! tlinki | natu
| kolisty 4545 | 2 2—3 | zniszcz. cze$é¢ N-W czarnobrun. préchnica 4 W
luzn. zuzle
2 kolisty 2—-3 | 24 calosc o 4 16 NO
3 niereg. kolisty | 2—3 | 2—4 | zniszcz. czgéé N-O i SO | zuzel sopl. 10 —
45 45
4 — — —_ slad przepal. lessu 35X 28 — — -
5 kolisty 2 2 zniszcz. prawie w calofci| czarna préchnica 6 S
ok. 40 cm zuzel sopl.
6 kolisty 2—5| 2 Zniszcz. prawic w calosci | brun. prochn. 4 —
7 | niereg. kolisty | 2 2 zniszcz. cze$é S-W | ezarnobrun. préchn. 12 -
- 44X 45 em zuzel soplowy
8 owalny 2 2 zniszez. czgs¢ N-O l brun. préchn. Toq —
5445 cm [
9 = — — lad przepal. lessu : =
10 | owalny 2—3 | 2—3 | sciany boczne } czarnobrun, prochn. 10 —
54x 42 zach. w calosci liczne utamki zuzla
11 kolisty 2—3 | 2—3 | zniszcz. cz¢¢ N i S ‘ Zzuzel porow. i soplowy 9 S
45 45
12 = —_ - élad przepal. lessu ' = — —
wegiel drzewny 28 26i
13 owalny 2—3 | 2—3 | zniszcz. cze$§é N-W | czarna prochn. zuzel sopl. | 12 S
60 50 |
14 ok. 45cm 2 2 zniszez. czesé WSO i ulamki Zuila 6 ‘ —
15 — — _— slad przepal. lessu zabarw. | — — | —
weglem drzewn. I |
16 owalny 1—2 | 1—2 | zniszcz. czgsé SO czamobrun. préchn. 12 s
45x 42 #usl. sopl. |
17 niereg. owalny | 1—2 | 1—2 | zniszcz. cze& N-O 14 ==,
5440
18 kolisty 1—2 | 1—2 | zniszcz. SON czarn. prochn. zuzel sopl. 7 -
ok. 45
19 ok. 45 1—2 | 1—2 | zniszcz. SON ' 4 o5 5 -
20 kolisty 47x46 | 1—2 | 1—2 | zachow. calosé |l zuzel porow. i sopl. 16 NO
21 kolisty 47x45| 1—2 | 1—-2 zniszez. czes¢ O | brun. prochn. 12 —
22 — — — glad przepal. lessu | —_ -
i zaczernionego dna
23 kolisty 1—2 | 1—3 | zach. w calosci zuzel sopl. 18 8
45 45 czarna prochn.
24 kolisty 1—2 | 1—2 | zach. czgéé S-W brun. prochn. 16 —
45% 45 #uzel sopl.
25 38x 38 — = §lad dna zabarw. weglem = —
drzewnym
26 — o — slad dna zabarw. weglem — e
drzewnym
27 ok. 50 cm [—2 | 1—2 | zach. czgéc S brun. prochn. 10 | SNW
Zzuzel sopl.
28 kolisty 45%45 | 1—2 | 1—2 | zach. polowa W | $lad polepy — —
29 | kolisty 1—2 | 1—2 | zach. czeé¢ W i prochn. brun. 3 | =
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Tabelka II. Lazy, pow. Kielce — stan. 4.

| Srednica | ul Grub, Wypat | Sredn. Wegicl
Nr poziom 45 | hl1 | h2 | h3 Scian lessu poziom drzewny
[ dna
|
.
i 4644 40 — 4 | 6 8 = :
2 42x47 0 | — 6 8 8—10 | = i
3 4646 42 | 3 6—8 8—10 =
3 6% 42 2 | — | 3 695 | 4 - |
s 48 38 2 | — 6 68 | 6 — e
’ 6 48 48 40 — 3 | 46 | 238 — —
7 S4x50= | 41 | — 5 | 6—8 6 ~ =
: 8 54 46 9 | — 4 | 68 | 6 | = :
9 44x 46 8 | =1 3 4—6 4 — -
10 37% 42 43 | == 4 ‘ 6—8 6 | — 5
11 | 52%44 “ | — 6 6—48 4 = k.
$ 12 50552 43 | — ‘ 4 2—6 4 -
_ ‘ _ 13 | s52x44 42 ! — 3 | 4—6 6 2 13
- 14 40 42 40 = 6 — =
15 40< 40 42 S S S R = =4
6 48 45 T G S Gt |3 - =
17 | 50x51 43 = 3 68 | 6 = | =
18 | 46x46 43 | 53 1 3 6—8 ‘ 6 [ 30 | 12
19 | 4448 215 |3 | 46 |6 52 |
20 42x 42 <l (S 48 | 6 — ‘ =
21 |  40x46 39 = | '3 4—6 4—8 =3 =
22 | 48x42 40 52 2 4—6 4 | 58 18
23 | 44 40 | 48 | 3 6—8 | 6 1 50 13
g 24 slad zniszczonego pieca |
& [ |
¥ 25 44 | 44 53 3 4—6 6 | S0 9
? 26 44 2 | 2| 3 -5 | s 50 1
27 44 41 52 3 4—6 6 j 47 15
28 slad zniszczonego pieca
29 Slad zniszczonego pieca i
30 44 | 41 | 48 3 4—6 4 I — —
31 Slad zniszczonego pieca |
2 $lad zniszczonego pieca ! |
33 48x 48 0 | — 3 4—6 4 — -
34 46 48 38 ’ s 3 4—6 6 } — _

|




